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1. Zielsetzung

Es werden Anforderungen formuliert, die eine Bewertung von Oberflachenbehandlungsmitteln
fur Parkett sowie Lacken, Impragnierungen und Olen fiir mineralische Béden und Lacken fir
elastische Bodenbelage nach GABW 3*-Kriterien ,Umwelt, Hygiene und Gesundheit” zulassen
und eine Einstufung in Bezug auf Langzeitemissionen ermdglichen.

2.  Anwendungsbereich und Definitionen

2.1 Oberflachenbehandlungsmittel fir Parkett

Oberflachenbehandlungsmittel fur Parkett sind wasserbasierte Lacke, Grundierungen und Ole
zur Oberflachenbehandlung von Parkettbdden sowie Fugenkittldsungen auf Wasserbasis fur
Parkett. Zum temporéaren Schutz eingesetzte Mittel zur Reinigung und Pflege von Oberflachen
sind keine Oberflachenbehandlungsmittel im Sinne dieser Definition.

2.2 Lacke, Impragnierungen? und Ole fur mineralische Boden
Wasserbasierte Lacke und Impragnierungen sowie Ole werden zur dauerhaften
Oberflachenbehandlung von mineralischen Boéden (Fliesen, Platten aus Natursteinen,
Terrazzobdden, Betonbdden, und ahnliches mehr) eingesetzt. Zum tempordren Schutz
eingesetzte Mittel zur Reinigung und Pflege von Oberflachen sind keine Produkte im Sinne
dieser Definition.

2.3 Lacke fur elastische Bodenbelage

Wasserbasierte Lacke werden zur Oberflachenbehandlung von elastischen Bodenbelagen
eingesetzt. Zum temporaren Schutz eingesetzte Mittel zur Reinigung und Pflege von
Oberflachen sind keine Produkte im Sinne dieser Definition.

2.4  Fluchtige organische Verbindungen (L6semittel) nach Deco-Paint-
Richtlinie

Mit der Richtlinie 2004/42/EG wird die Verwendung flichtiger organischer Verbindungen in

bestimmten Farben und Lacken begrenzt. Als ,flichtige organische Verbindung“ (VOC) wird

in der Richtlinie ein Stoff mit einer Anfangssiedetemperatur von hiéchstens 250 °C bei einem

Standarddruck von 1013 hPa definiert.

2.5 Fluchtige organische Verbindungen nach GEV
Fur die Bezeichnung von in die Raumluft unter Nutzungsbedingungen emittierbaren fliichtigen
organischen Verbindungen gelten die Definitionen der EN 16516.

2.5.1 Fluchtige organische Verbindungen - VOC
Organische Stoffe, die nach den in der GEV-Prifmethode festgelegten Analysebedingungen
im Bereich n-Hexan (n-Cs) bis n-Hexadecan (n-Cis) gemessen werden.

2.5.2 Schwerfliichtige organische Verbindungen - SVOC
Organische Stoffe, die nach den in der GEV-Prifmethode festgelegten Analysebedingungen
nach n-Hexadecan (> n-Cis) und bis n-Docosan (n-Cz2) gemessen werden.

2.5.3 Leichtflichtige organische Verbindungen — VWOC
Organische Stoffe, die nach den in der GEV-Priufmethode festgelegten Analysebedingungen
vor n-Hexan (< n-Cg) gemessen werden.

1 GABW 3-Kriterien der Bauproduktenverordnung (BauPVo), Verordnung EU 305/52011, Anhang |
Nr. 3b (Grundanforderungen an Bauwerke).
2 Keine Pflegeprodukte.
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2.6 Emissionen

Unter Emissionen werden alle flichtigen organischen Stoffe verstanden, die unter
Normalbedingungen aus Produkten an die Innenraumluft abgegeben werden. Das
Emissionsverhalten wird in Prifkammern ermittelt.

2.7 Emissionskontrollierte Produkte
Emissionskontrollierte Produkte erfiillen die Anforderungen der Punkte 3.1 und 3.2.

2.8 EMICODE
EMICODE ist ein geschitztes Zeichen der GEV zur Klassifizierung und Kennzeichnung von
emissionskontrollierten Produkten.

Die Bezeichnung EMICODE wird zur Klassifizierung von Produkten nach ihrem
Emissionsverhalten stets um die Angabe der gemals Punkt 3.2.2 zutreffenden
Emissionsklasse wie folgt erganzt:

EMICODE EC 1P-Vs: ,sehr emissionsarm®-Vs«
EMICODE EC 1: ,sehr emissionsarm®
EMICODE EC 2: ~emissionsarm*

Der EMICODE kann fur Produkte aus folgenden Gruppen vergeben werden:

e Oberflachenbehandlungsmittel fur Parkett
wasserbasierte Lacke, Grundierungen und Fugenkitte fur Parkett, Parkettdle,
wasserbasierte UV-Lacke fur Parkett, UV-hartende Lacke (100 % Festkdrper) fur
Parkett

e Wasserbasierte Lacke, Impragnierungen und Ole fir mineralische Boden

e \Wasserbasierte Lacke und Grundierungen fur elastische Bodenbelage,
wasserbasierte UV-Lacke fur elastische Bodenbelage, UV-hartende Lacke (100 %
Festkdrper) fiir elastische Bodenbelage

3. Anforderungen an emissionskontrollierte  Oberflachen-
behandlungsmittel fur Parkett sowie Lacke, Impragnierungen
und Ole fur mineralische Bdden und Lacke fir elastische

Bodenbelage
Bauprodukte sollen in der Anwendung sicher sein. Sie dirfen daher die Gesundheit von
Verarbeitern und Nutzern nicht beeintréachtigen und die Umwelt so wenig wie méglich durch
Emissionen  belasten. Dementsprechend werden folgende Anforderungen an
emissionskontrollierte Oberflachenbehandlungsmittel fur Parkett, wasserbasierte Lacke,
Impragnierungen und Ole fiir mineralische Béden und wasserbasierte Lacke fiir elastische
Bodenbelage gestellt:

3.1 Allgemeine Anforderungen

3.1.1 Chemikaliengesetzgebung

Bei der Herstellung von emissionskontrollierten Oberflachenbehandlungsmitteln fir Parkett
sowie wasserbasierten Lacken, Impragnierungen und Olen fur mineralische Bdéden und
Lacken fur elastische Bodenbelage werden alle gesetzlichen Anforderungen, z. B. hinsichtlich
Produktion, Kennzeichnung und Verpackung, eingehalten.

Far emissionskontrollierte Produkte wird sofern nach lokalem Recht eine Verpflichtung hierzu
besteht, ein entsprechendes Sicherheitsdatenblatt erstellt.
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3.1.2 Stoffbeschrankungen

3.1.2.1 Toxische Produkte

Produkte (Gemische), die nach Europaischem Gefahrstoffrecht (Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)) hinsichtlich ihrer toxischen Eigenschaften (CLP: Teil 3: 3.1
Akute Toxizitat) in die Kategorien 1 oder 2 oder 3 eingestuft sind, sind vom EMICODE
ausgeschlossen.

3.1.2.2 KMR-Stoffe
KMR-Stoffe der Kategorien 1A oder 1B, dirfen in EMICODE Produkten nicht aktiv eingesetzt®
werden, aul3er

o sie emittieren nicht in die Raumluft* und

o die Einsatzkonzentration fiihrt zu keiner Kennzeichnung des Produktes mit
den H-Séatzen H340, H350, H350i, H360, H360D, H360F, H360FD, H360fd
H360Df oder H360Fd.

Es gelten die gesetzlichen Grenzwerte der CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr.
1272/2008).

3.1.2.3 SVHC-Stoffe

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG 1907/2006) gemald Art. 57 in die
gemall REACH Art. 59 Abs. 1 erstellte Liste (sogenannte ,Kandidatenliste®) aufgenommen
wurden, dirfen nicht in EMICODE Produkten aktiv eingesetzt werdens3, aul3er

o sie emittieren nicht in die Raumluft* und

o die Einsatzkonzentration liegt unter der gefahrstoffrechtlichen
Kennzeichnungsgrenze.

Zum Zeitpunkt der Antragstellung (Erstantrag sowie Verlangerungsantrag der Lizenz) gilt die
aktuelle Kandidatenliste.

3.1.2.4 Oxime

Produkte (Gemische), die Methylethylketoxim (MEKO, Butanonoxim), Methylisobutylketoxim
(MIBKO) oder Acetonoxim enthalten oder diese bei der Hartung freisetzen, sind vom
EMICODE ausgeschlossen.

3.1.2.5L6semittel

Oberflachenbehandlungsmittel fur Parkett sowie Lacke, Impragnierungen und Ole fir
mineralische Boden und Lacke fir elastische Bodenbelage dirfen ab dem 01.07.2024 einen
Lésemittelanteil nach Punkt 2.4 von maximal

o 3 Gewichts-% fur die Kategorie EMICODE EC 17-Y°
o 5 Gewichts-% fur die Kategorie EMICODE EC 1 und
o 8 Gewichts-% fur die Kategorie EMICODE EC 2

enthalten.

Bis zum 01.07.2024 gelten folgende Grenzwerte fir Gewichts-%-Anteile an Losemitteln:
o 5 Gewichts-% fiir die Kategorie EMICODE EC 17-YS
o 8 Gewichts-% fur die Kategorie EMICODE EC 1 und
o 8 Gewichts-% fur die Kategorie EMICODE EC 2

3 Aufgrund der Verwendung von technischen Rohstoffen kdnnen jedoch Verunreinigungen von jeweils
bis zu 0,1 % nachweisbar sein.
4 Das bedeutet sie sind in einer Emissionspriifung nach GEV-Priifmethode nicht nachweisbar.


https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
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Eine weitere Reduktion des Ldsemittelanteils wird von der GEV angestrebt, sofern dies
technisch mdglich ist.

3.2 Emissionsanforderungen

Emissionskontrollierte Oberflachenbehandlungsmittel fir Parkett sowie wasserbasierte Lacke,
wasserbasierte Impragnierungen und Ole fiir mineralische Boden und wasserbasierte Lacke
fur elastische Bodenbelage kdnnen sog. Filmbildehilfsmittel enthalten. Dabei handelt es sich
um organische Verbindungen (VVOC, VOC, SVOC), die z. T. wahrend der Verarbeitung, oder
auch zum Zeitpunkt der anfanglichen Nutzung an die Raumluft abgegeben werden.

Zur Begrenzung dieser sog. Emissionen wird Folgendes festgelegt:

3.2.1 Fluchtige karzinogene Stoffe

Durch eine Prifung wird sichergestellt, dass die Summe der Emissionen aller fliichtigen
organischen karzinogenen Stoffe der Kat. 1A und 1B nach 3 Tagen den Wert von 10 pyg/m?
und die Emissionen jedes Einzelstoffs nach 28 Tagen den Wert von 1 ug/m? unterschreiten.
Die Prufung erfolgt entsprechend der separat beschriebenen ,GEV-Prifmethode®.

Abweichend davon werden folgende Anforderungen an das Emissionsverhalten von
Produkten nach drei Tagen gestellt:

e Formaldehyd (Kat. 1B) und Acetaldehyd (Kat. 2) jeweils nicht Gber 50 pg/m?,
¢ Summe von Formaldehyd und Acetaldehyd nicht Gber 0,05 ppm.

3.2.2 Fluchtige und schwerflichtige Bestandteile
Die Bestimmung der organischen Verbindungen, die tUber einen langeren Zeitraum aus einem
Produkt abgegeben werden kénnen, erfolgt nach der ,GEV-Prifmethode®.

Nach dem Ergebnis dieser Prifung werden Produkte der jeweils zutreffenden EMICODE-
Klasse zugeordnet.

Die Emissionen werden nach 28 Tagen bewertet.

Folgende Anforderungen werden an die maximalen Emissionen von emissionskontrollierten
Produkten gestellt:

nach 28 Tagen

EMICODE TVOC / TSVOC
<100

EC 178 davon max. 40 SVOC

EC1 davon msaiSSOO svoc

EC2 davon mix%cl)go svoc

/EM’CO Zusétzlich mussen Produkte, die nach EMICODE EC17-“* bewertet werden,
9.\ nach 28 Tagen die NIK-Werte und den R-Wert des jeweils aktuellen AgBB-
3 Ec PLUS\ Bewertungsschemas sowie eine Obergrenze von 40 pg/m? fir die Summe der
w\ E nicht bewertbaren VOC (VOC ohne NIK und nicht identifizierbare VOC)
\ 50 einhalten. Da Essigsaure nach EN 16516 mit dieser Prufmethode nicht
/77155\0 quantitativ bestimmt werden kann, werden Ergebnisse fir Essigsaure nicht in
den TVOC und in den R-Wert eingerechnet®.

Eine Einhaltung der Anforderungen ist auch dann gewahrleistet, wenn zu einem friheren
Zeitpunkt als nach 28 Tagen alle Einstufungswerte (28-Tage-Grenzwerte) eingehalten werden,

5 Nach den Erfahrungen der GEV wird der NIK-Wert fiir Essigsaure immer deutlich unterschritten.


https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von#agbb-gesundheitliche-bewertung-der-emissionen-von-fluchtigen-organischen-verbindungen-aus-bauprodukten
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von#agbb-gesundheitliche-bewertung-der-emissionen-von-fluchtigen-organischen-verbindungen-aus-bauprodukten
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frihestens jedoch nach 10 Tagen, wenn kein Anstieg der Emissionen im Vergleich zur 3-Tage-
Prufung festgestellt wurde.

4. Einstufung von Produkten

4.1 Eigenverantwortlichkeit der Hersteller

Die Ermittlung, ob und welche der vorstehenden Anforderungen ein Produkt erfillt, erfolgt
eigenverantwortlich durch den Hersteller. Dies betrifft insbesondere auch Rezeptur-
anderungen, die zu Neu-Einstufungen der Produkte fihren kénnen.

4.2 Prifungen

Prifungen zur Ermittlung der Produktemissionen missen durch ein Labor durchgefihrt
werden, dessen Akkreditierung nach ISO 17025 die Prifungen gemaf GEV-Prifmethode oder
EN 16516 umfasst.

Die Dokumentation der Prifergebnisse erfolgt durch den Hersteller selbst nach werksinternen
Richtlinien.

4.3 Vergabe des EMICODE

4.3.1 Antrag auf Lizenzerteilung

Fur ein Produkt, das die Kriterien und Anforderungen des Punktes 3 erflllt, kann an die GEV
ein formeller, begriindeter Antrag auf Erteilung einer Lizenz zur Fihrung des Kennzeichens
EMICODE gestellt werden. Dazu ist das GEV-Formular ,Lizenzantrag® zu verwenden.

4.3.2 Lizenzerteilung

Nach Lizenzerteilung durch die GEV darf das betreffende Produkt mit dem EMICODE
gekennzeichnet werden. Die Angabe EMICODE ist nur in Kombination mit der zutreffenden
Emissionsklasse gestattet. Als Nachweis daflir, dass ein Produkt die Anforderungen der GEV
erfillt, darf allein die Urkunde ,Lizenzerteilung zur Fliihrung des EMICODE" verwendet werden.

4.4 Kontrollprufungen

Die GEV behdlt sich vor, die zutreffende Einstufung von lizenzierten Produkten zu tUberprifen.
Sie verfolgt Hinweise von Dritten Uber EinstufungsverstéfZe und ahndet diese entsprechend
den in der Satzung festgelegten Sanktionsbestimmungen.

Die GEV bedient sich dazu eines oder mehrerer unabhéngiger Sachverstandiger, die
feststellen, ob die Anforderungen nach Punkt 3 erfiillt sind. Die Uberpriifung von Punkt 3.2.1
und Punkt 3.2.2 durfen ausschlie3lich nach den in der GEV-Prifmethode beschriebenen
Analyseverfahren durch ein autorisiertes Pruflabor erfolgen.

4.5 Autorisierte Priuflabore

Der Technische Beirat legt fest, welche Analyselabore beféhigt sind, Kontrollpriifungen und
Priufungen im Streitfall durchzufihren. Voraussetzung dafir ist eine Akkreditierung der
Priufkammeruntersuchungen und der zugehdrigen Analytik nach ISO 17025.

Die Teilnahme an Ringversuchen, mit denen sich interessierende Labore ihre
Leistungsfahigkeit dokumentieren koénnen, gibt dem Technischen Beirat weitere
Beféhigungshinweise. Eine aktuelle Liste autorisierter Labore wird von der GEV auf der
Homepage www.emicode.com bereitgehalten.



http://www.emicode.com/
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5. Mitgeltende Unterlagen
e GEV-Satzung

e GEV-Prifmethode

o Formblatter ,Lizenzantrag“ und ,Lizenzerteilung*

6. Anderungsdienst
Verantwortlich fur die Festlegung der GEV-Einstufungskriterien ist der Technische Beirat der
GEV. Verantwortlich fur die Dokumentation und den Anderungsdienst ist die GEV.



